
【屋根用錆止め 商品別塗り分け実験】 

 

目的：屋根用錆止め商品 3種類を塗り比べ。 

   錆止め自体の特徴もですが、上塗りをかけた時の施工性・仕上がり感が 

   錆止め商品の違いでどうなるのかを比較検討するために実施。 

 

（使用錆止め材料）全商品 赤錆 

・エポマイルド/スズカファイン 

・ハイポンルーフデクロ/日本ペイント 

・ルーベンエポプライマーUNI/大日本塗料 

（使用上塗り材料）全商品 コーヒーブラウン 

・ファインルーフ U/日本ペイント 

・ファインルーフ Si/日本ペイント 

・シリコンルーベンアルファ/大日本塗料 

  ※すべて塗料シンナーAで 10％希釈し、ローラーで施工 

 

 

 

  

 

 

 

錆止め 3種類を塗装。 

左からエポマイルド、ハイポンルーフデクロ、ルーベンエポプライマーUNI。 

乾燥後の平滑性、タックの有無も確認。同じ赤錆でも、メーカーによって色みも異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

上塗り 3種類を塗装 1回目。 

下塗りの錆止めによっては、施工性にも大きな違いが。 

 

 

 

 

 

 

 

上塗り 3種類の塗装 2回目。            （結果は別紙参照） 


